Starachowice, 01.02.2021

Q‘”” CERRAD

« ” CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA/ TECHNICAL CHARACT ERISTICS/
CERu?RécEmskea; E‘)Q}BZ -0t TECHNISCHE CHARAKTERISTIK/ TEXHUMECKAS XAPAKTEPUCTUKA/
27-200 Starachowice TEXHIYHA XAPAKTEPUCTUKA

Regon 67054;511 27'\'512133'1042'5” nr/no/ Ne 302

Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwoéci wodnej E <0,5% EN 14 411 Bl,, zalacznik G, Plytki uniwersalne — GL
Dry Pressed Ceramic tiles with low water absorption rate E £ 0.5% EN 14 411 Bl, attachment G, Universal tiles ~ GL
Keramikplatten trockengepresst mit geringerer Wasseraufnahme E £ 0,5 % EN 14 411 Bla, Anlage G, Universalfliesen— GL
Kepamuueckan naurka cyxoro PpeccoBaHmna c HU3KuM BogonornoweHuem E < 0,5% EN 14 411 Bla, npunomenwe G, naurka yHMBepcanbHaa— GL
Kepamiyna nnurka cyxoro MPEeCyBaHHA 3 HM3bKUM BogonorauHanHam E < 0,5% EN 14 411 Bla, gopatok G, nnutka yHisepcaabHa- GL

NAZWA/ COLLETION NAME/ NAME/ POWIERZCHNIA/ SURFACE/ OBERFU-'\CHE/
HAMMEHOBAHUE/ HA3BA KOLOR/ COLOUR/ FARBE/ LBET/ komPp MOBEPXHOCTb/ NOBEPXHA
DUST, BIANCO, GRAFIT MASA NIEPODBARWIONA/ NOT COLOUR BODY/ NICHT GLADKA/ SMOOTH/ GLATT/TIALLKAA/
LUKKA ' ’ ’ ANGEFARBTE MASSE/ MACCA HEMOZKPALLEHHAS / TNALOKA
GRIS MACA HEM|JGAPEOBAHA
[ WYMAGANIA NORMY SREDNIE OSIAGANE PARAMETRY
NORMA REQUIREMENTS MEAN VALUE ACHIEVED
w&.ASawoﬁcz:g;sr;:k P:I? : ?J'BE;E:_:GENSCHAFTEN NORM NORMANFORDERUNGEN DURCHSCHNITTLICH ERREICHTE PARAMETER
d HOPMA TPEGOBAHUA HOPMbI CPEHME NOKA3ATEAN
BUMOIY HOPMM CEPEZHI 3HAYEHHA
NASIAKLIWOSC WODNA [%]
WATER ABSORPTION [%]
‘ WASSERAUFNAHME [%] PN-EN 15O £05 <01
)y BOLGNOIMOWEHME [%] 10545-3
BOAONOTANHARHA [5]
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE [N/mm']
MODULUS OF RUPTURE [N/mm2]
' BIEGEFESTIGKEIT [N/mm2) PN-EN 15O 235 245
L NPOMHOCTb HA M3TVIE [H/mm2] 105454
MILHICTb HA BATMH [H/mm2]
SILA EAMIACA [N]
7 BREAKING STRENGTH [N]
“iw BRUCHKRAFT [N) PN-EN 15O >1300 >2100
y MPOYHOCTL HA PA3PbIB [H] 105454
MILHICTb HA PO3PYB [H)
MROZOODPORNOSC Wymagane mrozoodporna
FROST RESI§TANCE PN-EN ISO Required resistant
FROSTBESTANDIGKEIT Erforderlich frostbestéindig
MOPO3OCTONKOCTL 10545-12 Tpebyerc mopozocTolikan
MOPO3OCTIAKICTL HeobxigHa MOpo30cCTitika
ODPORNOSC NA $CIERANIE PE Wymagane DUsT ] 4/2100
‘orderlic e
LY ] M3HOCOCTOMKOCTL NO WKA/E PEI 10545-7 Toebyerca GRAFIT 3/1500
3HOCOCTIAKICTb 3A LUKAAGIO PEI Heo6xigHa GRIS [ 4/6000
ODPORNOSC NA SRODKI CHEM. DOM, UZYTKU
RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS PN-EN 150 min. B
BESTANDIGKEIT GEGEN IM HAUSHALT VERWENDETE MITTEL MuH, B A
YCTOMYMBOCTb K BLITOBbIM YMCTALMM CPEACTBAM 10545-13 wik. B
CTIAKICTb A0 NOBYTOBWX MUIHUX 3ACOBIB =
ODPORNOSC CHEMICZNA Deklarowane |
& CHEMICAL RESISTANCE PN-EN SO Declared LA
3 CHEMISCHE BESTANDIGKEIT Angegeben
XUMUYECKAA CTOMKOCTD 10545-13 BAexnapuposanHbie HA
XIMIYHA CTIAKICTD Hi
'*_ ODPORNOSC NA PLAMIENIE
RESISTANCE TO STAINING min. 3
s # FLECKENBESTANDIGKEIT PN-ENISO MUH. 3 5
W W YCTOMYMBOCTb K OBPASOBAHYIO NATEH 10545-14 ik, 3
CTIFKICTb 10 YTBOPEHHA NAAM
- ODPORNOSC NA PEKNIECIA WEOSKOWATE Wymagane Odporna
o’ CRAZING RESISTANCE PN-EN 1SO Required Resistant
AN AL BESTANDIGKEIT GEGEN HAARRISSE Erforderlich Besténdig
X YCTORUMBOCTb K NOABAEHVIO MENKVX TPELLIMH 10545-11 Tpebyerea Yeroitumsan
CTIKICTb 10 YTBOPEHHS MIAIKMX TRILUMH Heobxiana crifika
KLASA ZDOLNOSCI PRZECIWPOSLIZGOWE)
NON- SLIF QUALITIES
ANTIRUTSCHKLASSE DIN 51130 - R3
KNACC POTHBOCKO/IL3ALLMX CBONCTB
KNIAC NPOTMROB3KMX BAACTUBOCTEN
ODPORNOSC NA SZOK TERMICZNY Wymagane Odporna
" il THER!VIAL SHOCK RESISTANCE PN-EN I1SO- Required Resistant
i ﬁ: BESTANDIGKEIT GEGEN THERMISCHEN SCHOCK Erforderlich Bestindig
TEPMUMECKARA CTONKOCTD 10545-9 Tpebyercn YeTotiumsan
TEPMIYHA CTIKICTb Heobxiara crilika

DOKUMENTY ODNIESIENIA: DEKLARACIA WEASCIWOSC) UZYTKOWYCH NR 7.1/03 CPR
REFERENCE DOCUMENT: DECLARATION OF PERFORMANCE NO. 7.1/03 CPR
REFERENZDOKUMENT: ERKLARUNG ZU DEN GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN NR. 7.1/03 CPR
HOPMATUBHbIA AOKYMEHT: OEKNAPALIUA KAYECTBEHHBIX XAPAKTEPUCTMK Ne 7.1/03 CPR
HOPMATUBHUIA JOKYMEHT: AERNAPALLIA AKICHUX XAPAKTEPUCTUK Ne 7.1/03 CPR
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