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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA/ TECHNICAL CHARACTERISTICS/
TECHNISCHE CHARAKTERISTIK/ TEXHUYECKAA XAPAKTEPUCTUKA/
TEXHIYHA XAPAKTEPUCTUKA
nr/no/ Ne 325

Starachowice, 01.02.2021

Piytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodnej E <0,5% EN 14 411 BI,, zalacznik G, Ptytki uniwersalne — GL
Dry Pressed Ceramic tiles with low water absorption rate E < 0.5% EN 14 411 B, attachment G, Universal tiles — GL
Keramikplatten trockengepresst mit geringerer Wasseraufnahme E < 0,5 % EN 14 411 Bla, Anlage G, Universalfliesen— GL

Kepamuueckas nanTka Cyxoro npeccoBaHus ¢ HU3kUm sogonornoweHvem E < 0,5% EN 14 411 Bla, npunoxenue G, nAnTka yHusepcanbHaa— GL
Kepamiuna nnutka cyxoro npecyBaHHsa 3 HU3bKMM BogonoranHaHHam E < 0,5% EN 14 411 Bla, gogarok G, nawtka yHisepcanbHa— GL

NAZWA/ COLLETION NAME/ NAME/ POWIERZCHNIA/ SURFACE/ OBERFLACHE/
HAUMEHOBAHUE/ HA3BA KOLOR/ COLOUR/ FARBE/ LIBET/ KOAIP MOBEPXHOCTb/ MOBEPXHA
MASA NIEPODBARWIONA/ NOT COLOUR BODY/ NICHT
LUKKA DUST, BIANCO, GRAFIT, ANGEFARBTE MASSE/ MACCA HENOAKPALLEHHAR / LAPPATO/ JIANNATO
GRIS MACA HEMNIA®APEOBAHA
WYMAGANIA NORMY SREDNIE OSIAGANE PARAMETRY
NORMA REQUIREMENTS MEAN VALUE ACHIEVED
wrASawoscl, :H;Slc:: PRO:(E:;IBE: EllGENS"CH"“‘TEN NORM NORMANFORDERUNGEN DURCHSCHNITTLICH ERREICHTE PARAMETER
CBOWCTEA, BN T HOPMA TPESOBAHMA HOPMBI CPE/HME NOKASATE/N
BMMOIY HOPMU CEPEfHI 3HAYEHHSA
NASIAKLIWOSC WODNA [%]
WATER ABSORPTION [%) ¥
WASSERAUFNAHME [%] PN-EN ISO <05 <01
Sy BOZIONOT/IOLLIEHME (%] 10545-3
BOAONOMMHAHHA [%]
WYTRZYMALOSC NA 2GINANIE [N/mm’]
‘ MODULUS OF RUPTURE [N/mm2] PN-EN 1SO
BIEGEFESTIGKE(T [N/mm2] 235 245
AT i NPOYHOCTb HA U3rUE [H/Mm2] 10545-4
MILHICTb HA BUTUH [H/Mm2)
SIEA LAMIACA [N]
7 BREAKING STRENGTH [N] ]
.. BRUCHKRAFT [N] e > 1300 >2100
‘ NPOYHOCTB HA PA3PBIB [H] 10545-4
MILHICTb HA PO3PMB [H]
MROZOODPORNOSE Wymagane mrozoodporna
FROST RESISTANCE PN-EN ISO Required resistant
FROSTBESTANDIGKEIT Erforderlich frostbestindig
MOPD30CTOMKOCTb 10545-12 Toebyercn Moposocrofian
MOPO3OCTIAKICTD Heo6xigHa MmoposzocTilika
ODPORNOSC NA SCIERANIE PEI [ Wymagane DUST 3/1500
. . ABRASION RESISTANCE PE) [ PN-EN ISO Required BIANCO 4/12000
ABRIEBFESTIGKEIT PE! 105457 Erforderlich
L X ] MBHOCOCTOMKOCTb NO LUKA/E PEI 545- Tpebyeren GRAFIT 3/750
3HOCOCTIFKICTD 3A LIKANOIO PEI Heo6xigHa GRIS 4/6000
ODPORNOSC NA SRODKI CHEM. DOM. UZYTKU I
RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS PN-EN ISO min. B
BESTANDIGKEIT GEGEN IM HAUSHALT VERWENDETE MITTEL 10 muH. B A
YCTOMMVIBOCTD K GbITOBAIM YHCTAILMM CPEACTEAM 545-13 win. B
CTIAKICTb L0 NOEYTOBMX MUIAHNX 3ACOGIB B
ODPORNOSC CHEMICZNA Deklarowane
CHEMICAL RESISTANCE Declared LA
A PN-EN ISO
L] CHEMISCHE BESTANDIGKEIT 10545-13 Angegeben
XUMUYECKAR CTOMKOCTb - HernapupoBaHHbie HA
XIMIYHA CTIAKICTD AeknaposaHi
ODPORNOSC NA PLAMIENIE
& RESISTANCE TO STAINING X min. 3
by * FLECKENBESTANDIGKEIT PN-EN ISO MUK, 3 5
E O YCTOMMUBOCTb K OBPA3OBAHMIO NSTEH 10545-14 Min. 3
CTIAKICTh 10 YTBOPEHHA NARM
— ODPORNOSC NA PEKNIECIA WtOSKOWATE Wymagane Odporna
=ex X CRAZING RESISTANCE PN-EN 150 Required Resistant
Sty BESTANDIGKEIT GEGEN HAARRISSE 10545-11 Erforderlich Bestindig
L YCTORYMBOCTb K NOABAEHMIO MESKMX TPELLMH g Tpebyetca Yetoitumsas
CTIAKICTb A0 YTBOPEHHA MIIKMX TPILUYMH HeobxigHa critika
KLASA ZDOLNOSCI PRZECIWPOSLIZGOWE!
f NON- SLIP QUALITIES
ANTIRUTSCHKLASSE DIN 51130 - R9
KNACC MPOTUBOCKO/IL3ALLWX CBOMCTB
KIAC POTUKOB3KUX BAACTUBOCTEN
ODPORNOSC NA SZOK TERMICZNY Wymagane Odporna
. THERMAL SHOCK RESISTANCE PN-EN ISO- Required Resistant
% BESTANDIGKEIT GEGEN THERMISCHEN SCHOCK Erforderlich Bestandig
: J TEPMMHECKAR CTOMKOCTb 10545-9 Tpebyeren Yeroiamean
TEPMIYHA CTIRKICTL HeofxiaHa crilika
DOKUMENTY ODNIESIENIA: DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 7.1/03 CPR
REFERENCE DOCUMENT: DECLARATION OF PERFORMANCE NO. 7.1/03 CPR
REFERENZDOKUMENT: ERKLARUNG ZU DEN GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN NR. 7.1/03 CPR
HOPMATMBHbIV LOKYMEHT: LEKNAPALIMA KAYECTBEHHbIX XAPAKTEPUCTUMK Ne 7.1/03 CPR
HOPMATUBHWUI AOKYMEHT: SEKNAPALLIA AKICHAX XAPAKTEPUCTUK Ne 7.1/03 CPR
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